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N@ 133 - Granulometria de fenotiazina con el microscopio elec-
' trémico . .

C. R. Piriz Mac-Coll y L. A. Escarcena.
- ¢ Se encontré que el uso del microscopio electromco bajo un au-
- mento de 1000 a 3000 es satisfactorio en la granulometria de fe-

_,I_Tmtxazma salvandose asi las dificultades corrientes debidas a la

- imperfecta dispersiéon de esta sustancia.

- Resumido por: los autores.

- Publicado en: Quim. Ind. (Montevideo). Vol. IV, N° 1, pag.
14, (1958).

CION I) CIENCIAS NATURALES.
cién I-b) Petrografia y Mineralogia.

N 134 - Las arenas negras radioctivas del Uruguay.

C. R. Piriz Mac-Coll. {_
5 o7 : Laboratorio de la Divisién de Investigaciones Cientificas
2 de la Administracién Nacional de Comﬂ:mstibles Alcohal
e y Portland.

- 1) El yacimiento de arena negra radioactiva de Atlantida estd

g

formado por una mezcla de minerales entre los cuales los de hie-
rro titanado forman el 85 %.

2) El contenido en titanio del material natural es de 49.8 %
"expresado en TiOz.

- 3) La ilmenita que puede obtenerse en gran cantidad del mate-
~ rialisera del tipo brasilefio de exportacion (56 % TiOz). ‘
~ 4) Entre los minerales secundarios que forman el 15 % restante
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del material se encuentra la monacita, en una cantidad que puede
estimarse en 1.3 %, el circon en 5.4 % y el rutilo en 1 % sobre
el total de la arena.

5) La monacita obtenida en el producto contiene 4.1 % de
oxido de torio lo cual es inferior a productos similares extraidos
en otros paises (Brasil 6 % ThOs, Travancore 8 % ThO:).

6) El circon contenido en el producto natural da un porcentaje
alto de dxido de circonio (55 % — (ZrHf)O:z) y estd mezcla-
do con variedades ligeramente coloreadas.

7) A excepcion del rutilo, los demas constituyentes del material
no presentan importancia técnico-econémica ya sea por su compo-
sicion o por su muy escasa cantidad.

8) Los materiales provenientes de otros yacimientos a saber:
Bella Vista, La Coronilla, Cebollati, etc., son similares presen-
tando variaciones apreciables en las cantidades de los componentes
secundarios de la mezcla.

Resumido por: el autor.

Publicado en: Quim. Ind. (Montevideo). Vol. II, N° 4, pag.
288. (1953).

N® 135 - Contenido en mii-zerales pesados de las arenas de las cos-
tas wruguayas desde Montevideo al Chuy.

C. R. Piriz Mac-Coll.

Laboratorio de la Divisién Investigaciones Cientificas de
la Administracién Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland.

1) En las cercanias de la playa Atlantida existen grandes can-
tidades de arenas conteniendo 29.4 %, 27.6 %, 31 Y%
58.5 % de minerales pesados.

2) En las Playas de la Floresta, Solis y Bella Vista existen tam-
bién cantidades grandes de arenas conteniendo 52.4 %, 16.7 %
y 18.4 %, respectivamente.

3) Hay otras zonas a saber: Costa Azul, San Luis, La Pedre-
ra, Aguas Dulces, La Coronilla, que contienen grandes cantida-
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